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［PRODUCTS DATA］(ขอมูลสินคา)

PUNCHES FOR HEAVY LOAD, TAPERED HEAD PUNCHES (พั้นชสำหรับงานหนัก, เทเปอรเฮดพั้นช)

■พั้นชสำหรับงานหนักและเทเปอรเฮดพั้นช

เมื่อจะเจาะแผนเหล็กหนาหรือแผนเหล็กที่ทนแรงดึงสูง สวนปลายของพั้นชมักจะสึก หัก หรือแตก และบริเวณบาก็มักจะแตกดวย สาเหตุหลักที่ทำใหบาพั้นช 
เสียหายคือความเขมของความเคนที่เกิดจากแรงบิด และแรงดึงกระแทกที่เกิดขึ้นบริเวณบาพั้นช พั้นชสำหรับงานหนักและเทเปอรพั้นชของมิซูมิไดเพิ่มความ 
แข็ง ดวยการใชรูปรางที่แตกตางกัน สำหรับพั้นชแตละชนิด

■สาเหตุที่ทำใหบาพั้นชเสียหาย

1. ความเขมของความเคน [รูปที่ 1]

เนื่องจากบาพั้นชมีการเปลี่ยนแปลงโครงรางจากลำตัวไปยังสวนบาอยางรวดเร็ว 
จึงทำใหเกิดความเขมของความเคนขึ้นที่บริเวณบาพั้นช และในบางกรณี (ขึ้นกับ 
เสนผาศูนยกลางของปลายพั้นชกับขนาดลำตัว) หากสวนบาไดรับความเคนมาก 
กวาสวนปลาย จึงทำใหบาเสียหายได   
●  พั้นชสำหรับงานหนักจะมีรัศมีของสวนโคงที่ดานลางของคอพั้นชมากกวาพั้นช 

ทั่วไปเพื่อลดความเขมของความเคน อยางไรก็ตาม เมื่อรัศมีของสวนโคงที่ 
ดานลางของคอเพิ่มขึ้น O.D. ของคอก็เพิ่มขึ้นดวย ซึ่งเปนขอเสียในแงของ 
คาใชจายและพื้นที่ติดตั้ง ดวยเหตุนี้ ในทางปฏิบัติจึงไมสามารถเพิ่มรัศมี 
สวนโคงมากเกินไป

●  เทเปอรเฮดพั้นช เปนพั้นชที่มีรัศมีของสวนโคงที่ดานลางของคอพั้นชแบบเดียว
กับพั้นชสำหรับงานหนัก แตขณะเดียวกันก็มีเทเปอรเฮดที่ชวยลดความเขม 
ของความเคนลง

2. แรงกระทำที่เกิดจากการใชงาน [รูปที่ 2]

ขณะที่พั้นชกำลังตอกเจาะ พั้นชจะไดรับแรงกดอยางมาก และเมื่อพั้นชเจาะเขา 
วัสดุ (ทะลุผาน) แรงกดนี้ก็จะลดลงทันทีแตเกิดแรงดึงกระแทกขึ้นแทน 1),2) 
ในบางกรณี แรงดึงกระแทกนี้ มีขนาดพอๆ กับโหลดในการตอกเจาะและอาจ 
ทำใหบาพั้นชเสียหายได 

[บรรณานุกรม] 
1) Nagai, Shimanuki, Spring Lecture on Plastic Forming 1985 
2) Takaishi, Maeda, Mori, et al  Spring Lecture of Plastic Forming 1981

■คุณสมบัติของพั้นชสำหรับงานหนักและเทเปอรเฮดพั้นช [รูปที่ 3～ รูปที่ 5]

1. ความหนาของบาพั้นช

บาพั้นชมีความหนาเพิ่มขึ้นเพื่อปองกันการเฉือนอันเนื่องจากการดึงจากแรงกระแทก    
●  พั้นชสำหรับงานหนัก: 8 มม.
●  เทเปอรเฮดพั้นช: ประมาณ 7 มม. (ความหนาของหนาแปลนรวมกับแหวน: 8 มม.)

2. O.D. ของบาพั้นช และรัศมีของสวนโคงที่ดานลางของบา

เพื่อประสิทธิภาพการลดความเขมของความเคน และความคุมคาในการใชงาน  
พั้นชสำหรับงานหนักจึงมีรัศมีของสวนโคงที่ดานลางของบาระหวาง 1.2～ 1.5 R  
และ O.D. ของบาเปน D＋5 มม. (D: ขนาดลำตัวของพั้นช) 
เทเปอรเฮดพั้นชมีรัศมีของสวนโคงที่ดานลางของบาระหวาง 1.2～ 1.5 และ O.D.  
ของบาเปน D＋3 มม. พั้นชไดรับการออกแบบในลักษณะที่เมื่อใชงานรวมกับ  
Tapered Ring พั้นชจะมี O.D. เปน (D＋5) เทากับพั้นชสำหรับงานหนัก

3. คุณสมบัติของพื้นผิวดานบนของหัวพั้นช

ขอบนอกของพื้นผิวดานบนของพั้นชมีลักษณะเอียง เพื่อปองกันไมใหพั้นชหัก 
เมื่อมีการใชงานแลวเกิดการโกงงอใกลขอบของพั้นช ทำใหแนวแกนของพั้นช 
ไมตรงแนว 

■ความแข็งของบาพั้นช……[ดูรูปที่ 6 และรูปที่ 7}

ถาใหความตานแรงดึงของบาพั้นชทั่วไปเปน 1 แรงดึงของพั้นชสำหรับงานหนักจะเทากับประมาณ 1.5 และของเทเปอรเฮดพั้นชจะอยูที่ประมาณ 1.9 [รูปที่ 6]  
ผลของการเปรียบเทียบความทนตอความลาของบาพั้นช ซึ่งกระทำซ้ำๆ กันมากกวา 104 รอบ แสดงใหเห็นวาพั้นชสำหรับงานหนักมีความแข็งลาประมาณ 1.8 เทา 
ของพั้นชทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบแรงกระทำที่ 784 MPa [80 kgf/mm2] แสดงใหเห็นวาบาพั้นชของพั้นชสำหรับงานหนัก สามารถทนตอการทำซ้ำไดเกือบ 60 เทา 
ของพั้นชทั่วไป [รูปที่ 7] 
ความตานแรงดึงของเทเปอรเฮดพั้นช สูงกวาของพั้นชสำหรับงานหนัก 20% จึงประเมินไดวาเทเปอรเฮดพั้นช มีความทนตอความลาเทากับหรือมากกวาของพั้นช
สำหรับงานหนัก ดวยเหตุนี้ เทเปอรเฮดพั้นชจึงเหมาะสำหรับการใชงานที่แมแตบาของพั้นชสำหรับงานหนักยังอาจเสียหายได เชน การตอกเจาะเหล็กเหนียว 
ชุบแข็งระดับ 980 MPa [100 kgf/mm2] หรือสูงกวาสปริงเหล็กหรือเหล็กที่มีแรงดึงสูง 

■หมายเหตุการใชงาน

・ ขอมูลสินคาในหนานี้แสดงมาตรฐานการเลือกเสนผาศูนยกลางของปลายพั้นชและขนาดลำตัว ในบท Products Data ¶P.1209～ พั้นชที่เหมาะสม 
(เสนผาศูนยกลางของปลายพั้นช และขนาดลำตัว) สามารถเลือกไดจากความสัมพันธระหวางความตานทานการเฉือนของชิ้นงาน ความหนาของแผน 
เสนผาศูนยกลางของพั้นช และจำนวนทั้งหมดของการตอกเจาะ

・ เมื่อใชงานเทเปอรเฮดพั้นช จะตองติดตั้งพั้นชและเทเปอรริงเขาดวยกัน ดังนั้นจึงตองใชทั้งสองสิ่งนี้รวมกันเพื่อใหไดผลของลักษณะงานที่เหมือนกัน
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［PRODUCTS DATA］(ขอมูลสินคา)

PUNCHES FOR HEAVY LOAD, TAPERED HEAD PUNCHES (พั้นชสำหรับงานหนัก, เทเปอรเฮดพั้นช)

■พั้นชสำหรับงานหนักและเทเปอรเฮดพั้นช
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แข็ง ดวยการใชรูปรางที่แตกตางกัน สำหรับพั้นชแตละชนิด

■สาเหตุที่ทำใหบาพั้นชเสียหาย

1. ความเขมของความเคน [รูปที่ 1]

เนื่องจากบาพั้นชมีการเปลี่ยนแปลงโครงรางจากลำตัวไปยังสวนบาอยางรวดเร็ว 
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กวาสวนปลาย จึงทำใหบาเสียหายได   
●  พั้นชสำหรับงานหนักจะมีรัศมีของสวนโคงที่ดานลางของคอพั้นชมากกวาพั้นช 

ทั่วไปเพื่อลดความเขมของความเคน อยางไรก็ตาม เมื่อรัศมีของสวนโคงที่ 
ดานลางของคอเพิ่มขึ้น O.D. ของคอก็เพิ่มขึ้นดวย ซึ่งเปนขอเสียในแงของ 
คาใชจายและพื้นที่ติดตั้ง ดวยเหตุนี้ ในทางปฏิบัติจึงไมสามารถเพิ่มรัศมี 
สวนโคงมากเกินไป

●  เทเปอรเฮดพั้นช เปนพั้นชที่มีรัศมีของสวนโคงที่ดานลางของคอพั้นชแบบเดียว
กับพั้นชสำหรับงานหนัก แตขณะเดียวกันก็มีเทเปอรเฮดที่ชวยลดความเขม 
ของความเคนลง

2. แรงกระทำที่เกิดจากการใชงาน [รูปที่ 2]

ขณะที่พั้นชกำลังตอกเจาะ พั้นชจะไดรับแรงกดอยางมาก และเมื่อพั้นชเจาะเขา 
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ในบางกรณี แรงดึงกระแทกนี้ มีขนาดพอๆ กับโหลดในการตอกเจาะและอาจ 
ทำใหบาพั้นชเสียหายได 

[บรรณานุกรม] 
1) Nagai, Shimanuki, Spring Lecture on Plastic Forming 1985 
2) Takaishi, Maeda, Mori, et al  Spring Lecture of Plastic Forming 1981

■คุณสมบัติของพั้นชสำหรับงานหนักและเทเปอรเฮดพั้นช [รูปที่ 3～ รูปที่ 5]
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●  พั้นชสำหรับงานหนัก: 8 มม.
●  เทเปอรเฮดพั้นช: ประมาณ 7 มม. (ความหนาของหนาแปลนรวมกับแหวน: 8 มม.)

2. O.D. ของบาพั้นช และรัศมีของสวนโคงที่ดานลางของบา
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Tapered Ring พั้นชจะมี O.D. เปน (D＋5) เทากับพั้นชสำหรับงานหนัก
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เมื่อมีการใชงานแลวเกิดการโกงงอใกลขอบของพั้นช ทำใหแนวแกนของพั้นช 
ไมตรงแนว 

■ความแข็งของบาพั้นช……[ดูรูปที่ 6 และรูปที่ 7}

ถาใหความตานแรงดึงของบาพั้นชทั่วไปเปน 1 แรงดึงของพั้นชสำหรับงานหนักจะเทากับประมาณ 1.5 และของเทเปอรเฮดพั้นชจะอยูที่ประมาณ 1.9 [รูปที่ 6]  
ผลของการเปรียบเทียบความทนตอความลาของบาพั้นช ซึ่งกระทำซ้ำๆ กันมากกวา 104 รอบ แสดงใหเห็นวาพั้นชสำหรับงานหนักมีความแข็งลาประมาณ 1.8 เทา 
ของพั้นชทั่วไป เมื่อเปรียบเทียบแรงกระทำที่ 784 MPa [80 kgf/mm2] แสดงใหเห็นวาบาพั้นชของพั้นชสำหรับงานหนัก สามารถทนตอการทำซ้ำไดเกือบ 60 เทา 
ของพั้นชทั่วไป [รูปที่ 7] 
ความตานแรงดึงของเทเปอรเฮดพั้นช สูงกวาของพั้นชสำหรับงานหนัก 20% จึงประเมินไดวาเทเปอรเฮดพั้นช มีความทนตอความลาเทากับหรือมากกวาของพั้นช
สำหรับงานหนัก ดวยเหตุนี้ เทเปอรเฮดพั้นชจึงเหมาะสำหรับการใชงานที่แมแตบาของพั้นชสำหรับงานหนักยังอาจเสียหายได เชน การตอกเจาะเหล็กเหนียว 
ชุบแข็งระดับ 980 MPa [100 kgf/mm2] หรือสูงกวาสปริงเหล็กหรือเหล็กที่มีแรงดึงสูง 

■หมายเหตุการใชงาน

・ ขอมูลสินคาในหนานี้แสดงมาตรฐานการเลือกเสนผาศูนยกลางของปลายพั้นชและขนาดลำตัว ในบท Products Data ¶P.1209～ พั้นชที่เหมาะสม 
(เสนผาศูนยกลางของปลายพั้นช และขนาดลำตัว) สามารถเลือกไดจากความสัมพันธระหวางความตานทานการเฉือนของชิ้นงาน ความหนาของแผน 
เสนผาศูนยกลางของพั้นช และจำนวนทั้งหมดของการตอกเจาะ

・ เมื่อใชงานเทเปอรเฮดพั้นช จะตองติดตั้งพั้นชและเทเปอรริงเขาดวยกัน ดังนั้นจึงตองใชทั้งสองสิ่งนี้รวมกันเพื่อใหไดผลของลักษณะงานที่เหมือนกัน
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พั้นชทั่วไป พั้นชสำหรับงานหนัก เทเปอรเฮดพั้นช

［รูปที่ 1］สภาพความเขมของความเคน

ระหวางการแบลงคกิ้ง ทันทีหลังจากการแบลงคกิ้ง
(ทะลุผาน)

โหลดของ
การอัด

วัสดุ
โหลดของการดึง

［รูปที่ 2］สภาพของการเกิดแรงดึง
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［รูปที่ 3］รูปรางของพั้นช

แบลงคกิ้งพั้นชสำหรับแผนเหล็กหนา

เทเปอรเฮดพั้นช
แหวนเทเปอร

การเฉือนลมเหลว
เนื่องมาจากแรงดึง

ความเสียหายเนื่องมาจาก
ความเขมของความเคน

［รูปที่ 4］ความเสียหายของบาพั้นช

［รูปที่ 5］การลดการโกงงอ
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(α＝3)

พั้นชสำหรับงานหนัก
(α＝2)

เทเปอรเฮดพั้นช
(α＝1.6)

ความตานแรงดึง
ของ SKH51

［รูปที่ 6］ความตานแรงดึงของบาพั้นชชนิดตางๆ 
 (D＝10, SKH51)
 α: คาสัมประสิทธิ์ความเขมของความเคนของบาพั้นช

ขนาดของลำตัว D＝10
วัสดุ : SKH51
ความแข็ง : 61～64HRC
ความเร็วของการดึง : 1 มม./นาที R1.5
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จำนวนสโตรค N

［รูปที่ 7］ความทนความลาของพั้นชสำหรับแผนเหล็กหนาและ
 พั้นชทั่วไป (D5, SKH51)
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